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Ensayos de inmersión en temperatura 
 

N° Páginas : 26 

N° Anexos : 6 

Destinatario : Eric ZABEL 

Sociedad : KRYPTON Chemical sl 

 

Su referencia : Pedido del 22/01/07 

Nuestra referencia: 

BA/RC/0326/07218/07002/WF/WS/ABM/cb 

PE/RC/0000/07017/07002/WF/cb 

Fecha de recepción de las muestras : 26/01/07 

Fecha de realización de los análisis : Febrero, marzo y abril 2007 

Fecha de emisión del Informe : 03/05/07 

  
 Visa Operario  : 

Ali Ben MOUSSA  

 

Visa Operario : 

Wilfrid SOURBE  

 

Visa Responsable : 

William FAURE  

 

 

 
 

Este informe de análisis atesta de las características de las muestras 

sometidas a los ensayos pero no prejuzga de las características de 

produ ctos similares.  No constituye  una certificación en el sentido de 

la Ley del 3 de junio de 1994. 
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II ..   MMUUEESSTTRRAASS  

 

 

 

Referencia KRYPTON  

 

Referencia RESCOLL 

 

Tipo  

 

Membrana azul 

CLOROPUR 

RC/07002/070126.001 

CcCcCcCcHhHhCcHcHhCcCcChCcHcChChHcChChHcHcCcChCcHcHhCcChCcHhHcCcCcCcHhHcChHcC 
LINER 

Membrana transparente 

CLOROPUR 

RC/07002/070126.002 

CcCcCcCcHhHhCcHcHhCcCcChCcHcChChHcChChHcHcCcChCcHcHhCcChCcHhHcCcCcCcHhHcChHcC 
LINER 

Membrana gris 

IMPERMAX  

RC/07002/070126.003 

CcCcCcCcHhHhCcHcHhCcCcChCcHcChChHcChChHcHcCcChCcHcHhCcChCcHhHcCcCcCcHhHcChHcC 
LINER 

 

II II ..   TTEECCHHNNII CCAA  DDEE  AANNAALLII SSII SS  

II II .. 11   EEnnss aayy ooss   ddee  ii nnmmeerr ss ii óónn  eenn  eess tt uuff aa  aa  8800°° CC  

 

Ç Tipo de baños : 

1. agua salada  (NaCl) (29gr/l). 

2. agua clorada (15mg/l ) 

è Utili zación de lejía (Hipoclorit o de sodio)  

Á Concentración : 36° que corresponde a 9.6% de cloro activo o a 114g/l 

de cloro 

 

Ç Temperatur a de los baños : 80°C  

É Estufa de temperatur a  UVE S 100/C350 

 

Ç Tiempo de inmersión : 2000 horas 

Ç Frecuencia del cambio de los baños : 0 ; 500 ; 1000 ; 1500 horas 

Ç Frecuencia de observación : 0 ; 500 ; 1000 ; 1500 ; 2000 horas 

Toma de una foto de cada membrana por cada observación 
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II II .. 22   CCaarr aacc tt eerr ii zz aacc ii óónn  eenn  tt rr aacc cc ii óónn  ddee  ll aass   mmeemmbbrr aannaass   

 

É Norm a NF EN ISO 527-3 (julio  1996) 

É Tipo de ensayo :   ISO 527-3/H2/50 

É Diferencia con la norma :  

La talla de las muestras nos ha obligado a realizar los ensayos con 

probetas H2 (cf. características de las probetas). 

 

É Instrumento   

Á Dinamómetro 400/M de MTS ɬ Desplazamiento clase 0,5 verificado  

por MECASEM en marzo 2007 

Á Captador de esfuerzo 100 N ɬ clase 0,5 ɬ verificado por MECASEM en 

marzo 2007 

 

É Características de las probetas :   

Á Forma : A ltera 

Á tipo H2 

Á Esquema de la probeta  

 

 
 

L A B E F C D R R' 

20 25 4 3 75 12,5 12,5 8 12,5 

Probeta de tipo H2 
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É Útil  de corte : Sacabocados H2 n°1 

 

É Condiciones de las operaciones 

Á Velocidad de los ensayos : 50 mm/min  

Á Distancia entre las mordazas : 50 mm 

Á Atm ósfera de la sala de ensayos : 23/50 

 Temperatur a : 23°C+-/ 1°C 

 Porcentaje de humedad relativ a : 50%+/- 5% 

 

É Medidas realizadas 

Á Esfuerzo y deformación nominal a la ruptur a (R)  
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II II II ..   AANNEEXXOOSS  

 

Los anexos comportan una página salvo  indicaciones contrarias : 

 

1) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

azul CLOROPUR sin inmersión 

2) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

azul CLOROPUR tras 2000h de inmersión en agua clorada (15 mg/l) a 80°C 

3) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

azul CLOROPUR tras 2000h de inmersión en agua salada (29 g/l) a 80°C 

4) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

transparente CLOROPUR sin inmersión 

5) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

transparente CLOROPUR tras 2000h de inmersión en agua clorada (15 mg/l) a 80°C 

6) Conjunto de las curvas del esfuerzo en función de la deformación nominal de la membrana 

CLOROPUR tras 2000h de inmersión en agua salada (29 g/l) a 80°C 
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II VV..   RRÉÉSSUULLTTAADDOOSS  

II VV.. 11   OObbss eerr vv aacc ii óónn  ddee  ll aass   mmeemmbbrr aannaass   dduurr aanntt ee  eell   eennss aayy oo  ddee  

eennvv eejj eecc ii mmii eenntt oo  aacc eell eerr aaddoo  

 

II VV.. 11.. 11    MMeemmbbrr aannaa  aazzuull   CCLLOORROOPPUURR  

 

Aspecto inicial  

 

 
 

 

 

Aspecto al cabo de 500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 

 

 

 



 

RESCOLL 

 

INFORME DE ANALISIS  

N° 218 

 
BA/RC/0326/07218/07002/WF/WS/ABM/cb 

Página 7/26 

 

 

La reproducción de este informe sólo se autoriza con un formato fotográfico integral 

 

 

Aspecto al cabo de 1000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 
 

 

 
 

 

Aspecto al cabo de 1500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 
 

 

 

 

Aspecto al cabo de 2000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 
 

 

 
 

 

La diferencia que se puede observar entre las fotografías tomadas a 1500h y a 2000h se debe 

únicamente a las variaciones de luminosidad entre las dos tomas. No hay modifica ción de 

color de la membrana azul entre 1500h y 2000h. 
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II VV.. 11.. 22    MMeemmbbrr aannaa  tt rr aannssppaarr eenntt ee  CCLLOORROOPPUURR  

 

Aspecto inicial  

 

 
 

 

Aspecto al cabo de 500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 

 

 

 

 

Aspecto al cabo de 1000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 
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Aspecto al cabo de 1500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 

 

 

 

 

Aspecto al cabo de 2000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 
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II VV.. 11.. 33    MMeemmbbrr aannaa  ggrr ii ss   II MMPPEERRMMAAXX  

 

Aspecto inicial  

 

 

Aspecto al cabo de 500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 
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Aspecto al cabo de 1000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 

 

 

 

Aspecto al cabo de 1500 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 

 

 

 

 

 

 

Aspecto al cabo de 2000 h 

Inmersión en agua salada Inmersión en agua clorada 
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II VV.. 22   CCaarr aacc tt eerr íí ss tt ii cc aass   eenn  tt rr aacc cc ii óónn  

II VV.. 22.. 11  EENNSSAAYYOOSS  SSOOBBRREE  LLAA  MMEEMMBBRRAANNAA  AAZZUULL  CCLLOORROOPPUURR  

 
a) RC 07002 070125 001 : Comportamiento  inicial  

 

Probeta 
Esfuerzo a la ruptura 

MPa 

Deformación nominal  a la 

ruptur a 

% 

1 25.3 105.76 

2 25.5 111.55 

3 27.2 117.01 

4 22.8 99.27 

5 24.3 100.71 

6 24.4 94.27 

M edia 25 105 

Desviaci ón 

estandard 

2 8 

 
b) RC 07002 070125 001A : Comportamiento tras  2000h, 80°C en in mersión 

en agua clorada (15 mg/l) 

 

Probeta 
Esfuerzo a la ruptura 

MPa 

Deformación nominal a la 

ruptura  

% 

1 21.1 98.27 

2 18.4 90.67 

3 17.9 83.24 

4 17.8 82.59 

5 19.6 105.28 

6 23.1 107.39 

Media  20 90 

Desviaci ón estándar 2 10 
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c) RC 07002 070125 001B : Comport amiento tras 2000h, 80°C en in mersión 

en agua salada (29g/l) 

 

Probeta 
Esfuerzo a la ruptura 

MPa 

Deformación nominal a la ruptura  

% 

1 18.3 99.87 

2 16.0 74.91 

3 17.9 84.06 

4 20.0 89.70 

5 17.8 81.19 

6 16.5 83.86 

Media  18 89 

Desviaci ón 

estándar 

1 8 




